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Josep Llufs Pascual Benito

EL TALLER DE MARFIL DEL BRONCE PLENO DE
LA MOLA D'AGRES (ALICANTE)

1. Introduccion

La informacién sobre la presencia de marfil en un buen nimero de yacimientos del Calcolitico y de la Edad del Bronce del
mediodia peninsular ha variado considerablemente en los tltimos afos con el reconocimiento generalizado de la materia
prima, considerada durante mucho tiempo como hueso, y ya en el presente siglo con la posibilidacl de reconocer la especie
a la que pertenece, con lo que esta informacion supone para ¢l mejor conocimiento de las relaciones comerciales. Con
todo, aunque los yacimientos donde se cita la presencia de objetos de marfil siguen siendo numerosos, tan solo en contadas
ocasiones los materiales se han dado a conocer con cierto detalle. Por este motivo consideramos oportuno presentar aqui de
forma pormenorizada el conjunto eburneo localizado hasta la fecha en el sector I de la Mola d’Agres, citado parcialmente
en alguna ocasién, pero en su mayor parte inédito, aun teniendo en cuenta que este conjunto puede aumentar en los proxi-
mos afios, dado que procede de una zona del yacimiento en la que todavia no han concluido los trabajos de excavacién.

Como ha sucedido en numerosas ocasiones, en las primeras referencias bibliogréficas de los materiales ebiirneos de
la Mola d’Agres se incluyeron entre los materiales de hueso: dos fragmentos de brazalete, uno procedente del estrato V
del corte B' y otro del sector I1T, y un fragmento de peine decorado?. El reconocimiento de marfil como la materia prima
en la que estaban fabricadas diversas piezas de la Mola d’Agres se produce en la década siguiente con la publicacién de
quince objetos del Sector I entre los que habfa botones en V, colgantes y matrices para su fabricacién’, a los que s sumaba
el mango decorado encontrado en la década de los afios setenta del siglo pasado’. Poco después eran citados otros nueve
brazaletes del sector V y uno del VII, mds un prisma del sector A de la campaha de 1991°, Hasta ese momento se habia
dado a conocer la presencia de 28 objetos de marfil en la Mola d’Agres, niimero que ascendfa a 36 unidades una década
después®. La continuacién de las excavaciones en el sector 1 del yacimiento ha permitido documentar huevos hallazgos
hasta llegar a un total de 62 objetos de marfil procedentes de las campafias llevadas a cabo por el Departamento de Prehis-
toria y Arqueologfa de la Universidad de Valencia, dirigidas en primer lugar por M. Gil-Mascarell” y posteriormente por
J. L. Pefia, E. Grau y M® A. Martf®,

El poblado de la Mola d’Agres se ubica en Ja umbria de la sierra de Mariola, a 791 metros de altitud, en un espolén
rocoso que irrumpe transversalmente en la zona mds estrecha del valle del rio Agres con amplia visibilidad sobre el en-
torno circundante. Aunque el yacimiento era conocido desde comienzos del pasado siglo, las excavaciones sistemdricas
en la Mola d’Agres se iniciaron en 1978 dirigidas por la Dra. Gil-Mascarell, ddndose a conocer las fases de ocupacién

s

del poblado a partir de la interpretacién de los cortes estratigréficos y del material asociado®. A partir de 1995 se inicia

U M. Gil-Mascarell, El poblado de la Mola d’Agres. Dos cortes estratigrficos, Saguntum 16, 1981, 79 fig. 4.

2 M. Gil-Mascarell — J. L. Pefia, La »fibula ad occhio« del yacimiento de la Mola d’Agres, Saguntum 22, 1989, 141 fig. 8.

3 J. L1, Pascual Benito, Origen y significado del marfil durante el horizonte campaniforme y los inicios de la Edad del Bronce en el Pais Valenciano,
Saguntum 29, 1995, 9-33.

4 7. A. Lépez Padilla, A propésito de algunos objeros de hueso y marfil de la Mola d’Agres (Agres, Alicante), Alberri 5, 1995, 9-28 fig. 4.

5 J. L. Pefia — M. Enrique — E. Grau — M* A, Mard, El poblado de la Mola d’Agres. Homenaje a Milagro Gil-Mascarell Bosca, Memorias de Excava-
ciones Arqueoldgicas 1 (Valencia 1996) 172 fig. 36.

6 . Grau Almero — M* A. Marti Bonafé —J. L. Peia Sdnchez —J. LI Pascual Benito — G. Pérez Jordd — M2 D. Lépez Gila, Nuevas aportaciones para
el conocimiento de La Mola d’Agres (Agres, Alacant), en; L. Herndndez — M. Herndndez (eds.), La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas
limfcrofes, Villena 2002 (Villena 2004) 241-246.

7 Campafias 1978, 1980, 1981, 1982 y 1989.

8 Campaiias 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008.

9 M. Gil-Mascarell 1981 op. cit. (nora 1); M. Gil-Mascarell — M. Enrique Tejedo, La meralurgia del Bronce Final/Hierro Antiguo del yacimiento dela
Mola d’Agres (Agres, Alicante), Trabajos Varios del Servei d’Investigacié Prehistorica 89 (Valencia 1992) 39—49; M. Gil-Mascarell - J. L. Peiia, Las
fases de ocupacién del yacimiento de la Mola d’Agres (Agres, Alicante). Su dindmica evolutiva, RecMusAlcoi 3, 1994, 11-120.
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un nuevo proyecto de investigacién con una publicacién sobre el poblado™ y la excavacién en extensién del sector I, Los
avances publicados de los estudios arqueozooldgicos y arqueobotdnicos' permiten conocer las actividades econdmicas
bisicas, con una agricultura basada en el cultivo de trigo, cebada y leguminosas, a los que se afiade el lino a finales de la
Edad del Bronce, y una ganaderfa que durante el periodo del Bronce Valenciano se centraba en Ia crfa de ovicaprinos y en
menor medida de bévidos y cerdos. Resulta destacable ademis la presencia de un enterramiento individual con un puiial
de remaches localizado sobre €l muro que cierra la zona de hdbitat mds elevada’ y la importante actividad metaldrgica
desarrollada durante el Bronce Final, como testimonian los moldes de hachas de talén y anilla, puntas de flecha, anillos y
varillas documenradas'?.

En la presente ponencia presentamos en primer lugar el andlisis del conjunto ebtirneo del Bronce Pleno de la Mola d’Agres
¥ a continuacién se comentan otros materiales de marfil presentes en yacimientos valencianos y de regiones limftrofes, desde el
Campaniforme hasta el Bronce Final, y se muestran las diferencias v las semejanzas de las diversas 4reas culturales del Bronce
del cuadrante sureste peninsular, para finalizar hipotetizando sobre las posibles vias de llegada de esta mareria alécrona.

2. Los materiales ebiirneos de la Mola d'Agres

2.1. Distribucion espacial

La Mola d’Agres cuenta con dos conjuntos de objetos de marfil bien diferenciados por su procedencia y atribucién cultural, E]
primero procede del sector I, donde se documentan tres fases de ocupacién durante el Bronce Antiguo y Pleno™. En este secror,
se reestructura el poblado durante la fase media y se construye una obra comunal de gran envergadura, quedando el espacio de
hdbitat delimitado por el norte por un gran muro de entre 1y 3 m de ancho y més de 1,5 m de alzado, revocado con una capa de
margas en su cara interior y una gran estructura abancalada, a modo de contrafuerte, adosada a su cara externa. En el interior del
espacio enmarcado por ese gran muro se localizan diversas estructuras, ain no excavadas en su totalidad. Por una parte, la habi-
tacién 1, de planta ovalada, donde se documenta un 4rea de molienda. Por otra, un espacio alargado en direccién E~W, adosado
al muro grande y limitado por otro muro de margas de menor envergadura que discurre paralelo al primero unos tres metros'>.
En esa habitacién, durante la dltima campafia'®se han documentado una serie de agujeros de poste pegados al muro que indican
que se trataba de un espacio cubierto. La mayor parte de objetos de hueso y marfil hallados en el sector I se ha documentando en
esa habitacién alargada, existiendo cierta concentracién en la parte central de la misma pegada a la muralla, especialmente en el
caso de las matrices prismdticas'”. En menor niimero apareci6 material disperso al sur del muro de margas, en la parte oeste del
sector A (fig. 1). Con este primer conjunto, cuyo contexto puede ser atribuido a un genérico Bronce Pleno, se puede relacionar un
fragmento de brazalete de marfil procedente del estrato mds profundo del sondeo efectuado en el sector I IT, ubicado en la terraza
existente al norte del gran muro que delimita el sector I.

El segundo conjunto de marfil procede de las pequenas terrazas de la vertiente oriental —sectores V ¥ VII-y se compo-
ne de una porcién discoidal de colmillo, doce fragmentos de brazalete, dos peines —uno con decoracién incisa geométrica—
y un mango decorado que, al estar asociados a una fibula »ad occhio« y aun molde de hacha de talén con una anilla, se ha
datado entre los siglos TX y VII a.C. ™,

En total, el ndmero de piezas de marfil documentadas en los diversos sectores de la Mola dAgres suma sesenta y dos
objetos, cuya distribucién por sectores se detalla en el cuadro adjunto (tabla 1), aunque por razones de espacio, en el pre-
sente trabajo solo se tratard ¢l conjunto del Bronce Pleno.

10 J. L. Pefia — M. Enrique — E. Grau — M* A, Mart{ 1996 op. cit. (nota 9).
" E. Grau Almero — Mz A, Marti Bonafé — |. L. Pefia Sdncher —I. LL Pascual Benito — G, Pérez Jordd — M=, D). Lépez Gila 2004 op. cit. (nota 6).

'* M= A. Marti Bonafé — E. Grau—]. L. Pefia—]. L. Simén — M. Calvo — E. Plasencia — A. Pallarés — E Piqueras, La Mola d’Agres. Aportaciones desde
una dprica interdisciplinar al estudio de una inhumacién individual, RecMusAlcoi 5, 1996, 67-82.

B 1. L. Pefia— M. Enrique - E. Grau — M2 A, Marti 1996 op. cit. (nora 5); M. Gil-Mascarell = J. L. Pefia 1994, op. cit. (nota 7); J. L. Simén, La met-
alurgia prehistérica valenciana, Trabajos Varios del Servei d’Investigacid Prehistbrica 93 (Valencia 1998),

Y M. Gil-Mascarell —J. L. Pena 1994 op. cit. (nota 9).

"5 E. Grau Almero — Ma_ A, Mart Bonafé —J. L. Pefia Sdnchez — J. LI Pascual Benito — G. Pérez Jordd — M2 D. Lépez Gila 2004 op. cit. (nota 6).

16 Campafia 1998,

7 Segiin informacin verbal de Elena Grau y José Luis Pefia, directores de la excavacidn, a quienes agradecemos ademds las facilidades dadas para el
estudio de los materiales.

8 M. Gil-Mascarell —J. L. Pena 1994 op. cit. (nota 9).
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Fig. 1 Planimerria de la Mola d’Agres sehalando en gris las zonas donde se documenta el marfil en el Secror I (mds oscuro indica mayor concentracion).

Tabla 1 Distibucién de las piezas de marfil por sectores de excavacién

En proceso de
fabricacion

Productos
Acabados

2.2. Los materiales

4lisis de las 49 piezas documentadas en los sectores Ty 1T se han ordenado por grupos tipolégicos
o una breve descripcion e indicando en un cuadro la

do de claboracién, efectuand
1 mil{metros (entre paréntesis s se encuentran fragmentadas), el peso en gramos

Para la descripcién y el an
en funcién de su mayor o menor gra
referencia estratigrafica, las dimensiones ¢
y la seccién de cada una de las mismas.

175




a. Materia prima en bruto

aa. Fragmento laminar de colmiily (fig. 2 a)

Fragmento anular con las supetficies interna y externa naturales. La interna es sinuosa, con lineas longitudinales rectas y
paralelas, producro de la fractura longitudinal coincidente con la unién entre los conos que forman la estructura interna
del colmillo., Las superficies laterales muestran sefales de abrasién ¥, en la exterior, una incisién longitudinal en un borde,
producto del desvio y rectificacién durante el aserrado del fragmento. Dimensiones: Didmetro ext.: 50, int.: 39. Longitud
conservada: 33. Anchura mdx.: 4. Espesor mdx.: 5,5. Peso: 1,1 g.

Son escasos los datos sobre fragmentos de marfil en bruto en la Edad del Bronce peninsular y, al contrario del fragmen-
to de la Mola d’Agres, corresponden a extracciones longitudinales al eje del colmillo. En El Argar se describen y dibujan
dos fragmentos »en bruto, uno de forma paralelepipeda y otro prismdtico triangular«'?, y en este Congreso C. Liesau
presenta varias rodajas y deshechos de produccién de Fuente Alamo. En el Bronce de La Mancha se ha mencionado la
presencia de marfil en estado bruto o en forma de »rodajas« en el Cerro de la Encantada y en el Cerro del Cuco®.

:j T 7

Fig. 2 Mola d’Agres. Sector 1. Materia prima en bruto, placas y barritas,

YK, Sirec— L. Sireg, Las primeras cdades del metal en el sudeste espafiol (Barcelona 1890) lam., 25, 57.

2R Fonseca, Utillaje y objetos de adorno dscos del Bronce en La Mancha, CuPaUAM 11-12, 1984/85, 47-55.
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b. Productos intermedios en proceso de fabricacidn o matrices

ba. Fragmentos curvos

Dos fragmentos anulares de diversa morfologfa que conservan la superficie interna natural con suaves acanaladuras para-
lelas, mientras el resto se encuentra trabajado.

Uno es una porcidn curva del colmillo tallada transversalmente, que presenta en ambos laterales miilriples sefiales
de aserrado y la superficie exterior algo pulida. El extremo no fragmentado es anguloso, formado por dos facetas que se
detienen en una lengiieta irregular, producto del aserrado de cada una de ellas y posterior flexién, para obtener pequefias
porciones prismdticas de materia prima (fig. 2 b y fig. 3).

0 3cm

Fig. 3 Mola d’Agres. Sector I. Matriz curva para la obtencién de pequefios
prismas triangulares.

El otro es un ancho fragmento anular con los bordes convergentes, cuyas superficies interior y exterior muestran am-
plias acanaladuras paralelas naturales y, en la exterior, se observa una fina abrasién transversal en las partes mds elevadas que
ha producido estrechas facetas lisas entre las acanaladuras. Por la amplia curvatura que presenta, el fragmento fue extrafdo
de la parte proximal del colmillo (fig. 2 cy fig. 4, 1).

Tabla 2 Medidas de los fragmentos curvos

Matrices curvas Adc7 A5c.8
Didmetro exterior 94 79
Didmetro interior 70 70

Anchura 7,2 30,2
Espesor 12 4,5
Longitud conservada 67 (27)

Seccién rectangular plana

Peso 9,04 4,55
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Fig. 4 Mola d'Agres. Sector 1. Placas y barriras.

bb. Placas

Dos piezas planas de seccién plano-convexa con toda la superficie pulida. Una, completa, es de forma cuadrangular y a
superficie extetior corresponde a la superficie anatémica del colmillo de color mds claro que la interna, segiin se observa
con claridad en las caras laterales. Se trata de un fragmento longitudinal del colmillo (fig. 2 d). La otra, fragmentada en
el extremo mds estrecho, es mds alargada y de menor espesor, con los lados ligeramente convergentes y los vértices redan-

deados (fig. 2 ).

Tabla 3 Medidas de las placas

Placas Y6 1713
Longitud 24 (53,1)
Anchura 25 24
Espesor 6 3,1

Peso 5,36 5,05

Una placa de una morfometria y peso practicamente igual a la primera de la Mola d’Agres se documenta en el Cabego
Navarro de Ontinyent, de donde proceden ademds otras dos placas no alisadas de las que se extrajeron porciones mediante
- aserrado longitudinal. En El Argar se cita una placa paralelepipeda »pulimentada<® y en Bagil se han documentado dos
placas pequefias —rectangular y trapezoidal— de similar morfometria en contexto campaniforme, que han sido consideradas
idolos®.

be. Barritas
Son cuatro piezas estrechas y alargadas, de forma paralelepipeda y seccién rectangular o trapezoidal (fg. 2 iy fig. 4).
Dos de ellas presentan un pulido desigual y una lengieta lateral, mientras en las otras el pulido es mds intenso y afecta a
la totalidad de la pieza, presentando una de ellas un surco transversal de aserrado en sentido oblicuo junto al extremo mds
ancho.

En tres de las barritas, una de las superficies presenta una textura y un color diferentes a las demds; es la superficie
exterior anatémica. La disposicién de los anillos de crecimiento que se observan en la superficie seccionada de una barrita
indica que corresponde a un fragmento transversal del colmillo. Sin embargo, en la de mayor tamafio, la dnica cara no

1 E. Siret — L. Sirec 1890 op. cit. (nota 19) 165 ldm. 25, 57.
2 1.]. Eiroa, El cerro de las Viboras de Bagil. A la biisqueda del origen del Bronce Antiguo en Murcia, RAMadrid 165, 1995, 22-31 fig. 7, 4-6.
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pulida presenta una concavidad que corresponde al canal nervioso del colmillo, coincidente con la disposicién de los ani-
llos de crecimiento que se observan en la cara de la fractura, cuyo escaso didmetro delata su procedencia de un fragmento
tallado longitudinalmente de la zona mds interna de la mitad distal del colmillo.

Tabla 4 Medidas de las barritas

Barritas Z5 Zcb A4cl0 Y
Longitud 29,9 31 (24) (43)
Anchura 5 6 6 7,1

Espesor 4,8 5 3 4,7

Seccién trapezoidal rectangular rectangular rectangular

Peso 0,93 1,46 0,72 2,49

bdl. Prismas triangulares

Se han documentado nueve piezas prismdticas (fig. 5). Cinco son prismas regulares de seccién triangular, tres equildteros y
dos escalenos, con toda la superficie pulida mediante abrasién oblicua. El de mayor tamafio presenta en toda la superficie
sefiales de abrasién multidireccional y en una faceta lateral, un surco de aserrado de un milimetro de anchura (fig. 5 a y

fig. 6).

Otros dos prismas son irregulares con bordes convergentes y la cara ventral curvada, con escaso espesor, que dismi-
nuye hasta tener una seccién apuntada (fig. 5 h—i). Uno de ellos muestra toda su superficie pulida, mientras en el otro la
superficie ventral no se encuentra pulida y muestra en la mitad de la cara, cerca de un extremo, una pequefia acanaladura
de aserrado poco profunda, efectuada en sentido transversal a la pieza. Dos fragmentos quemados pertenecen a un mismo

prisma (fg. 5 f~g).

Fig. 5 Mola d’Agres. Sector I. Prismas triangulares.

Ty

R
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Un prisma seccionado también es irregular, pero muestra toda su superficie pulida y dos profundos surcos de aserrado
transversal en la base que llegan a la mitad del espesor de la pieza, dejando preparadas porciones de prisma de 6, 7y 7 mm
(fig. 3 ey fig. 7). En un extremo muestra una lengiieta producto del aserrado y posterior flexién. Esta pieza presenta un

borde convergente al haber sido adelgazado uno de sus vértices en bisel, por lo que gran parte de su seccién transversal es
trapezoidal irregular,

Tabla 5 Medidas de los prismas

Prismas X8 | Y9 Y6 A8 1221 1712 1708 1709 A

Longirud 227 | 21 41,5 40 73,9 80 65 (57,4) | 68,7

Anchura 13,5 | 8,1 10 15 16,8 25 5.7 (13,2) 75

Espesor 72 | 42 5 2,9 10,2 18,5 11,4 (3,7) 8,7
Peso 1,23 22,45 4,08 1,80

El conjunto de prismas triangulares mds numeroso se documenta en la Muntanyeta de Cabrera®. Entre el marfil »en
bruto« de El Argar existe una pieza prismitica triangular con el lado mayor convexo®. En El Acequién se mencionan
varios »vdstagos de marfil, algunos previamente preparados para proceder al seccionado de pequefios botones de perfora-

cién simple, otros con las dos caras superiores sin trabajar«®, y en la Morra del Quintanar, una barrita preparada para la
fabricacion de botones®,

‘ Fig. 6 Mola d’Agres. Sector 1. Prisma triangular de extraccién primaria,

23 J. LI Pascual Benito 1995 op. cit. (nota 3).
* E. Siret — L. Sirer 1890 op. cit. (nota 19) l4m. 25, 57.
% A, Uscateseu, Los botones de perforacién en»>Veen la Peninsula Ibérica y las Baleares durante la Edad de los Metales (Madrid 1992).

26 M. Ferndndez Miranda — M. D. Ferndndez-Posse — A. Gilman — C. Martin, La Edad del Bronce en La Mancha oriental, La Edad del Bronce en
Castilla-La Mancha. Actas del S imposio Toledo 1990 (Toledo 1994) 260. =
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Se conocen asimismo algunos prismas con ranuras de aserrado transversal a su eje mayor, siendo el mds préximo uno
inédito del Altico de la Hoya que se describe mds adelante. En El Argar, dos prismas hallados fuera de las tumbas, con
una y cuatro incisiones respectivamente, descritos como »fragmentos de prismas triangulares de marfil: una de las caras
es lisa; las otras dos presentan ranuras trasversales. Estos objetos pudieron servir de botones«”’. Aunque desconocemos el
yacimiento del que proceden, en el Museo de Almeria se exhiben dos prismas con diez y tres surcos de aserrado, respectiva-
mente, paralelos y regularmente espaciados que, al contrario que en la Mola d’Agres, afectan a la totalidad de las dos caras
superiores, como sucede en el largo botén prismdtico con catorce incisiones transversales consideradas decoracién®. En
Albacete se documentan en Los Pefiules de Poza Cafada (presentados en este congreso) y en el Cerro del Cuchillo, donde
un botén prismdrico con doble perforacién y una ranura de aserrado transversal en la base se ha considerado posterior a
su utilizacién al mostrar huellas de uso en las perforaciones, descartdndose su empleo como matriz””. Algo mds lejanos son
los dos prismas de hueso con ranura central del enterramiento calcolitico de Pefia Larga (Cripdn, Alava), interpretados
también como botones acabados y no como una fase de fabricacién por tener las aristas redondeadas y pulidas®.

¢. Piezas acabadas

Entre los productos acabados del sector I destacan los 22 botones de perforacién en V, con la presencia de tres tipos.

ca. Botdn piramidal (fig. 8 a)
Una pieza de base cuadrangular con toda la superficie pulimentada y excelente estado de conservacién, con las aristas y el
vértice poco marcados. Dimensiones: 24,6 x 22,6 x 4,8 mm.

Del sector I de la Mola d’Agres proceden ademds otros dos botones piramidales confeccionados sobre concha marina
de morfometria piramidal, similares al de marfil.

cb. Baotones prismdticos triangulares cortos (fig. 8 b~k y fig. 9):

Diez ejemplares, la mayor parte con base rectangular, y nueve de ellos con dimensiones bastante uniformes. El ejemplar
de mayor tamafio presenta restos de una lengiieta de aserrado en la base de una cara lateral, cuya superficie se encuentra
pulida (fg. 8 b).

Del conjunto de botones, dos se encuentran fragmentados y otros dos tienen la arista superior exfoliada. Excepto uno
muy pulimentado de seccién plano-convexa, el resto presenta seccidn triangular, una abrasién intensa y marcada en todas
las caras y las aristas muy vivas e irregulares. Un ejemplar ain no se ha pulido, presentando una abrasién intensa y marcada
en todas las caras y las aristas muy vivas e irregulares (fig. 8 1).

Tabla 6 Medidas de los botones prismdticos triangulares cortos

Botones Be3 1216 1222 1037 1216 1428 1708 1708 1713 1713

Longitud 8,7 6,1 7.8 8 15,2 10,9 14,1 14,4 10,5 11

Anchur 10,5 67) 12,9 13 12,5 (7.6) 8,1 8 10 11

Espesor 6 4,9 8.6 7 6,2 %l (6,6) 7,6 5,9 5,8
Base rectang. | rectang. | rectang. rectang. rectang. frag, rectang. | rectang, | cnadn | cuadrn
Peso 0,48 0,48 0,70 0,65

cc. Borones prismiticos triangulares largos:

Once, con dos perforaciones situadas en ambos extremos y amplia variacién en el tamaifio (fig. 10). Todos presentan una
seccién triangular a excepcién del mds corto, cuya seccién es trapezoidal al haberse exfoliado el vértice, dejando una faceta
plana que posteriormente fue alisada mediante abrasién y donde aparece reflejada una de las perforaciones.

Existen dos casos especiales: el mds largo presenta sendas ranuras transversales en las dos caras superiores de ambos
extremos, cerca de las perforaciones que se hallan rotas por el puente (fig. 10 j). Puede interpretarse como un intento de

7 E, Siret — L. Siret 1890 op. cit. (nota 19) l4m. 25, 43,

8 Ma M. Ayala, El poblamiento argdrico, en: J. Mas Garefa (dir.), Historia de Cartagena 2 (Murcia 1986) 312,

2 V. Barciela, Los elementos de adorno de El Cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete). Estudio tecnolégico y funcional (Albacete 2006) 74 fig. 5 c.
#0']. Ferndndez Eraso, Nuevos objetos de adorno en el Calcolitico del Pafs Vasco. XXIV Congreso Nacional de Arqueologfa 2 (Carragena 1997) 109.
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reparacién con otro medio de suspensién (las ranuras) o bien en proceso de corte de los extremos para efectuar nuevas per-
foraciones. Otro botén, parcialmente fragmentado, presenta las dos caras superiores decoradas en los extremos mediante
tres incisiones oblicuas y paralelas y dos circulos con un punto central en cada una de ellas (fig. 10 k y fig. 12).

0 1cem

Fig. 7 Mola d'Agres. Sector I. Prisma triangular parcialmente aserrado.

Tabla 7 Medidas de los botones prismdticos triangulares largos

Botones | Y3 | 1010 | Acd | 2001 | 1010 [ 1428 | 1428 | 1413 | 1705 | 1410 | 1709
Longiud | 17,1 | 226 | @5) | 579 | 615 | 67.8 | 319 | 169 | 269 | o) | 17
Anchun | 7 | 10 9 9 0 | 136 | 133 | 105 | 84 | 131 | 85
Espesor 3 4,8 4 6,2 6 9.6 8,9 29 5,6 6 3.4
Peso | 038 1,50 879 | 325 | 107 | 124 | 305 | o |

Los botones prismdticos largos confeccionados en marfil son poco frecuentes en contextos argaricos o del Bronce de
La Mancha, apareciendo siempre en escaso niimero y en pocos yacimientos.

Los botones decorados con circulos incisos con punto central son mds escasos, documentindose en botones prismé-
ticos largos y cortos de hueso en Caralufia y en el sur de Francia entre el final del Campaniforme y el Bronce Antiguo®,
siendo hasta la fecha los de La Joquera los m4s meridionales. La misma decoracién aparece en Mallorca en botones cénicos
y piramidales y en Cerdefia en semicilindricos y en tortuga®. Tampoco faltan paralelos meridionales para este tipo de
decoracién, aunque sobre otro tipo de productos, encontrindola asociada a Campaniforme en un colgante de marfil del
Cerro de las Viboras de Bagil con circulos concéntricos por toda la pieza®. Durante la Edad del Bronce, esta decoracidn
se constata en una aguja plana de hueso con muescas laterales de E| Argar®, en un mango de punzén de la necrépolis de
Cuesta del Negro (Purullena, Granada) con decoracién a base de bandas horizontales de cfreulos punteados separados por
series de lineas incisas paralelas® o en una placa dsea del poblado de El Castillo (Frias de Albarracin, Teruel)®, siendo una
decoracién que perdurard durante el Bronce Final.

31 ML Cura-Morera - R. Vilardell, Els botons amb perforacié en V decorars. Homenarge al Dr, J. M. Corominas 2 (Banyoles 1985) 155.

2 A. Uscatescu 1992 op. cit. (nota 25) fig. 26.

B J. Eiroa 1995 op. cit. (nota 22) fig. 7.

? E. Siret - L. Siret 1890 op. cit. (nota 19) l4m. 25.

¥ V. Salvatierra Cuenca, El hueso trabajado en Granada. Del Neolitico al Bronce Final (Granada 1982) fig. 16, 1. )

% R, J. Harrison — M. T. Andrés — G. Moreno, Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo (Frias de Albarracin, Teruel) BARIntSer 708 (Oxford 1998).
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Aunque de disefio diferente a la del botén de La Mola, existen otros botones prismdticos largos decorados, con inci-
siones paralelas y regulares en La Bastida, o con pequefias muescas en los laterales en el Cerro del Cuchillo, interpretadas
como decoracién o como marcas del roce de algin hilo o cuerda®.

cd. Brazaletes

El total de fragmentos de brazalete documentados asciende a cinco (fig. 12 ¢, g—j), correspondiendo al menos en tres casos
a porciones semicirculares de brazalete compuesto, uno con el extremo alisado sin perforar, otro con amplia perforacién
simple -5 mm de didmetro— en un extremo, realizada desde la parte interna, y el tercero, prdcticamente completo aunque
hallado muy fragmentado, con los extremos alisados adelgazados y con sendas perforaciones de escaso didmetro. En cuatro
casos, la anchura supera al espesor.

Tabla 8 Medidas de los brazaletes

Brazaleres 1024 1429 1709 A4 MAc?
Didmetro ext. 110 74 72
Didmeuro int. 98 62 60

Longitud 36,5 46 43,5 37 69

Anchura 8,5 9 8,9 5 7

Espesor 4,5 6 5 6 6
Seccidn rect rect rect rect cuad
Peso 3,31 2,15 2,47 5,09

Los brazaletes de marfil son frecuentes en contextos del Bronce Argdrico y del Bronce de La Mancha, donde se docu-
mentan tanto de una pieza como compuestos del tipo semicircular con perforaciones en los extremos.

ce. Colgantes

Tres colgantes rectos alargados con perforacién simple en un extremo, de bordes paralelos o ligeramente convergentes,
vérrices romos y secciones diversas (fig. 12 a—c). El colgante de seccién cuadrada parece estar fabricado a partir de un
fragmento de brazalete, conservando un poco de curvarura en la cara externa, mientras que la interna es recta al haber sido
alisada con un abrasivo de grano grueso.

Tabla 9 Medidas de los colgantes

Colgantes 1014 Vel4 Vel4
Longitud 72 46,5 25)
Anchura 7 9 8.5
Espesor 4,2 5 8.2
Didm. perforacién 1,3 3 2
Seccidn triangular rectangular cuadrada
Peso 2,65 2,53

Los colgantes rectos y largos de marfil son escasos en contextos del Bronce peninsular. El mds cercano lo encontramos
en Cabego Navarro y existen ¢jemplares prismdticos triangulares de diverso tamafio en El Argar, Cerro de las Viboras y
Cerro de la Encina.

cf Placa perforada (fig. 12 d)

Placa rectangular con los dos vértices conservados redondeados que presenta dos surcos paralelos alineados con los bordes
y dos perforaciones simples y cilindricas dispuestas en diagonal, una de ellas efectuada en uno de los surcos. La superficie
dorsal y la de dos de sus bordes muestran abrasién multidireccional y pulida, mientras que la ventral y el otro borde con-
servado solo se encuencran alisados: 16x (15) x4 mm,

7 J. A. Lépez Padilla, Industria dsea, en: M. Hernéndez — J. L. Simén — ]. A. Lépex Mira, Agua y poder. El Cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete).
Excavaciones 1986-1990 (Toledo 1994) 182 fig, 33, 8. '
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Las placas de marfil con perforaciones simples son escasas en contextos del Bronce, siendo la ms semejante una placa
rectangular con tres perforaciones alineadas del Cuchillo®.

cg. Mango? (fig. 12 f)

Posible cacha de mango plana de base recta en proceso de fabricacién. La cara interna conserva la curvatura natural del
colmillo y una coloracién més oscura, a excepcidn de los dos extremos superiores, que fueron alisados mediante abrasién
unidireccional, como delatan las patentes estrias. La superficie externa conserva acanaladuras naturales excepto en la zona
central superior, donde existe abrasién muy marcada que cambia de direccién para adelgazar el extremo. El extremo
superior o base presenta abrasién cerca del borde interno, con el objeto de eliminar la lengiieta de aserrado. El extremo
inferior se encuentra astillado, formando dos concavidades que sugieren el arranque de dos remaches, si bien no se observa
pulimento ni restos de pigmentos metdlicos que avalen esa posibilidad. Longitud conservada: 54,6 mm, anchura méx. en
la base: 36,9 mm, que adelgaza progresivamente hasta alcanzar en el otro extremo 30,1 mm. Espesor m4x.: 3,9 mm y min.:
0,8 mm. Dada la escasa curvatura de la pieza y el adelgazamiento progresivo, procede de la parte proximal del colmillo, de
donde fue extraida primero a partir de su aserrado transversal y después con dos aserrados longitudinales.

2.3. La materia prima
Entre los materiales de marfil de la Mola d’Agres existen numerosos indicios visibles en observacién macroscépica que
muestran que, al menos una buena parte de la materia prima, procede de defensas de proboscideos:
a. Estructura de capas concéntrica de considerable curvatura, algunas con laminacién o grietas que coinciden con las
lineas de crecimiento en capas de la dentina o con la superficie exfoliada.
b.  Secciones transversales redondas u ovales con didmerros comprendidos entre 5 v 10 cm.

o0

a

763,

Fig. 8 Mola d’Agres. Sector I. Borones piramidal y prismdticos triangulares cortos,

3 V. Barciela 2006 op. cit. (nora 29) fig. 16 b.
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Suaves acanaladuras naturales en tres piezas, mds o menos regulares, continuas y paralelas (fig. 4, 1 y 12 f). Se trata de
la superficie exfoliada por una fractura longitudinal coincidente con la unién entre los conos que forman la estructura
interna de colmillo, que en la parte exterior del mismo son sinuosas con largas nubes mis claras intercaladas™.
Suaves reticulas de lineas mds oscuras en las caras laterales de buena parte de los botones (fig. 9). Se trata de una ca-
racterfstica presente solo en el marfil de proboscideos, conocidas como lineas de Schreger, consistentes en numerosas
lineas curvas que se entrecruzan formando un reticulado y que, medidas en la zona periférica del colmillo, ayudan a
discriminar entre los elefantes holocenos o los fésiles. Los dngulos de Schreger de los elefantes actuales dan una media
superior a 100° y de los mamuts, inferior a 90°%. En las piezas analizadas en las que se observan estas lineas, su pe-
quefio tamafio no permite la medicién de los dngulos de interseccidn; sin embargo, en el conjunto del Bronce Final
existen tres piezas de mayores dimensiones que han dado mediciones de 115°, 920 y 55-609, valores que indicarfan el
empleo de al menos dos fuentes de materia prima durante una fase posterior a la del conjunto analizado. No obstante,
hay que tomar esos datos con cautela, especialmente los dos tiltimos, toda vez que la medicién de este patrén solo
resulta fiable al 100 % cuando se toma de una seccién transversal completa del colmillo.

2.4. El proceso de fabricacidn

En la Mola d'Agres nos encontramos con un conjunto de piezas de marfil que muestran diversas fases del proceso de fabrica-
cién de los tres tipos de adorno que se documentan también acabados en el yacimiento: colgantes, botones y brazaletes.

La materia prima de la que se parte son porciones obtenidas por dos tipos de aserrado en relacién con la orientacién con el

eje mayor del colmillo (fig. 13). Si atendemos a la disposicion de [as lineas de laminacién del marfil observadas en algunas piezas,
la extraccidn de las porciones primarias se efectuaba en sentido transversal o longitudinal al eje de la defensa.

A partir de las »porciones longitudinales de materia primacse constata la obtencién de dos tipos de matrices: las placas

y los prismas triangulares.

Se han documentado dos »placas¢, ambas con la superficie totalmente alisada. La menor, de forma cuadrangular, fue ta-

llada de la parte exterior del colmillo, segiin se desprende de la gran curvatura de los anillos y de la coloracién mds clara de

Fig. 9 Mola d’Agres. Sector I. Botones prismdricos triangulares cortos.

3T, K. Penniman, Pictures of Ivory and other Animal Teeth, Bone, and Antles (Oxford 1964) 44.
©F O, Espinoza — M. ]J. Mann, The History and Siguiﬁcn_ncc of the Schr:ger Pactern in Proboscidean Ivory Characrerisation, ]Du_rna_l of the

American Institute for Conservation 32, 3, 1993, 241-248; E. O. Espinoza — M. J. Mann, Guide d'identification de livoire et de ses substituts,
www.archezoo.org, 1999.
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la capa exterior. Placas de estas caracteristicas son aptas para la fabricacién de tres tipos de productos: enteras para fabricar
botones piramidales de base cuadrada y escasa altura; la placa con dos perforaciones simples decoradas mediante aserrado
interrumpido, o seccionadas para la obtencién de las barricas. Asimismo, placas de tamafio superior a las documentadas
serfan las utilizadas para la fabricacién de cachas de mango. '

A partir de placas se obtuvieron las barritas mediante aserrado de porciones estrechas alargadas. Dos de las documenta-
das presentan testos de una lengiieta en el vértice de un lado mayor, producto del aserrado en sentido longitudinal a partir
de placas. El corte no afects a la totalidad de su espesor, por lo que se separé por medio de flexién, produciendo las len-
glietas. Otra de las barritas, totalmente facetada, presenta en una cara la concavidad de la cavidad pulpar del colmillo, por
lo que fue tallada a partir de una placa aserrada en el sentido diametral del tercio distal del colmillo. Con barritas similares
a las documentadas pero de mayor tamafio se confeccionaron al menos dos de los colgantes, tras el alisado de log vértices
y la perforacién en un extremo. La cuarta barrita, con todas las caras alisadas y pulidas, presenta en el extremo mds espeso
un surco de aserrado de escasa profundidad en sentido oblicuo que, por su orientacién Y situacién, parece destinado a la
obtencién de una pequena porcién prismitica, si bien esta resultarfa poco apta para un botén por su escaso €spesor.

El otro producto extraido de forma longitudinal al colmillo son los prismas de seccién triangulars, grupo bien docu-
mentado en la Mola d’Agres y en el que se observan cuatro tipos:

pondiente a la superficie exterior del colmillo y el resto de la superficie totalmente alisado. El otro tiene la superficie alisada con
una abrasién multidireccional en la que domina la longitudinal, mds grosera que en el resto de los prismas, donde siempre es en
sentido oblicuo; es ademds m4s irregular con espesor variable y presenta un surco de aserrado poco profundo en una de sus caras
menores, como marcando la direccién del seccionado longitudinal para obtener un prisma triangular mds fino,

Un segundo grupo lo forman prismas totalmente regularizados; dos son de una longitud similar a la de los prismas
primarios, pero mucho mds finos, y otro, el mds regular y pequefio, tiene una longitud de, aproximadamente, e tercio de
los anteriores, por lo que se obtendria mediante aserrado transversal de los mismos,

9d

3em

S e |

Fig. 10 Mola d’Agres. Sector I, Botones prismdticos triangulates largos con dos perforaciones.
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Otros prismas fueron seccionados transversalmente para obtener porciones cortas para botones, como las documen-
tadas en Cabego Navarro y en la Cova de la Pastora. Un prisma de la Mola d’Agres presenta dos acanaladuras de aserrado
efectuadas con un instrumento de 1 mm de grosor, que ha seccionado la mitad del espesor a partir de la faceta mds ancha.
Este ejemplar estaba preparado para la obtencién de prismas pequefios para botones cortos de 6 a 7 mm de longitud. De
este prisma ya habia sido extraida al menos una porcién, como delarta la pequena lengiieta irregular presente en el vértice
opuesto a la faceta aserrada y que explica el gesto empleado para la separacién —la flexidon— tras ser parcialmente aserrado.

El cuarto grupo corresponde a prismas irregulares o defectuosos. Se trata de las dos piezas prismdticas de bordes
convergentes y escaso espesor. En la base de la mayor existe un surco de aserrado poco profundo cuya intencionalidad
desconocemos, al ser de poco espesor para obtener una matriz prismdtica con la que confeccionar botones. Sin embargo,
con una pieza de este tipo, aunque de mayor longitud, pudo haberse realizado el estrecho y largo colgante prismérico
triangular hallado en el yacimiento.

Todos los surcos de aserrado observados en los materiales de marfil de la Mola d’Agres son cortes regulares y limpios,
de paredes paralelas perpendiculares a la superficie y el fondo plano, con una anchura en torno a un milimetro. Para el
aserrado se utilizaron sierras metdlicas fabricadas sobre ldminas rectangulares de cobre muy delgadas —entre 1 y 4 mm de
grosor—, con los dientes triangulares, pequefios y continuos, en uno de sus lados mayores. Estas sierras producen cortes de
las caracterfsticas descritas y son instrumentos bien documentados a partir del Calcolftico en el Sureste peninsular y de la
Edad del Bronce, en el Pais Valenciano.

Otro grupo de matrices proviene del aserrado de la defensa en sentido transversal, como muestra el pequefio fragmen-
to anular documentado en la Mola d’Agres que conserva restos del surco del aserrado en la superficie exterior, aprovechan-
do la estructura interna del colmillo en anillos concéntricos de crecimiento para obtener sporciones anulares: de materia, a
partir de las cuales se constatan dos usos.

Por una parte, las porciones anulares se utilizaron para la confeccién de brazaletes de seccién cuadrangular o rectan-
gular mediante abrasién en toda su superficie. De los documentados en el sector I de la Mola d’Agtes, dos son fragmentos
mediales y tres corresponden a brazaletes compuestos o porciones semicirculares perforadas que se unirfan por parejas
cosidas para formar un brazalete. En la muestra se observan dos etapas de su fabricacidn. Las tres piezas tienen el lado
menor conservado alisado, pero dos de ellas ya han sido perforadas, una con una perforacién amplia realizada desde la cara
interna, y la otra con perforaciones cilindricas mucho mds pequeiias, efectuadas en las lengiietas que quedaron al adelgazar
previamente ambos extremos, eliminando materia desde el interior.

Fig. 11 Mola d’Agres. Sector I. Botén prismdtico triangular largo decorado.
41 Ma. A. Martf Bonafé — E. Grau —J. L. Pefia — J. L. Simén — M. Calvo — E. Plasencia — A. Pallarés — E Piqueras 1996 op. cit. (notd 12) 288.
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Por otra parte, el uso dado a una porcién anular de la Mola d’Agres resulta novedosa al haber sido utilizada direcra-
mente como matriz para fabricar botones. Se trata de un gran fragmento curvo de seccién cuadrada cuya superficie interna
es natural, mientras que el resto se encuentra pulida, aunque con evidentes sefiales de aserrado en las caras laterales. El ex-
tremo es anguloso, con dos facetas que se detienen en una lengiieta irregular, producto del tallado y de la flexién posterior,
por lo que fue utilizada para conseguir pequefas porciones prismdticas de materia prima, cuya morfometrfa las hace apras
para la confeccién de botones prismdticos cortos. En ambos laterales de esta pieza se observan grupos de estrias paralelas
en direcciones diversas que se entrecruzan, consecuencia del cambio de direccién que se produce al aserrar una pieza espesa
incidiendo sobre la misma desde distintos dngulos (fig. 3).

Tal como hemos sefialado, en la Mola d’Agres se constata la fabricacién de colgantes, botones y brazaletes compues-
tos que requieren un sistema de sujecién, que en todos los casos es la perforacién, a partir de placas, piezas prismdticas y
porciones anulares,

Las perforaciones oblicuas en »V« de los botones son, por lo general, de tamafio reducido, con didmetros comprendi-
dos entre 1 y 2 mm. En un botén con doble perforacién, la abrasién a la que fueron sometidas sus facetas dorsales pro-
vocd que el extremo distal de las perforaciones quedara reflejado en su cara dorsal. En un brazalete y en dos colganres, las
perforaciones son cilindricas, con didmetro en torno a 1 mm en el primero y de 2 mm en los segundos. En otro brazalete,
la perforacién es cénica y de gran tamafio, realizada desde la cara interna, mientras que en otro colgante la perforacién pre-
senta una seccién bitroncocénica, por lo que fue realizada desde las dos caras. Aunque resulta dificil observar sefiales de su
ejecucion, a juzgar por el reducido tamafio de las perforaciones, los instrumentos que parecen mds aptos para tal menester
son las leznas metdlicas de seccidn cuadrangular, objetos frecuentes en los poblados de la Edad del Bronce.

Para el acabado final de los adornos de marfil, se pulirfa su superficie, Las sefales de abrasién y de pulido que presenta la ma-
yor parte, indican el empleo de una materia abrasiva de grano muy fino aplicada generalmente en sentido oblicuo al eje mayor de
la pieza. El pulido del marfil le darfa el aspecto porcelanoso y brillante que caracteriza las manufacturas de este material.

.

Fig. 12 Mola d’Agres. Sector I. Colgantes, placa con perforaciones simples, picza en
proceso de fabricacién (;cacha?) y brazaleres.
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Posteriormente, en algunas piezas se realizaba la decoracién, como ocurre en un botén prismatico largo. Es este caso,
la decoracién incisa de seccién en V parece haberse efectuado con un instrumento de filo no denrado.

En otro botén prismdtico largo se observa un desgaste por uso, con los puentes de ambas perforaciones rotos, v lo que
parece un intento de reparacion mediante dos surcos de aserrado en los extremos, que afectan a las dos caras superiores,
bien para proceder a su aserrado y realizar nuevas perforaciones o bien para obtener otro medio de suspensién, conservan-
do asf la totalidad de la materia.

4. El marfil en el Pais Valenciano y regiones limitrofes
En el Pais Valenciano hemos podido documentar hasta el momento unos trescientos cuarenta y dos objetos de marfil
procedentes de cuarenta y cinco yacimientos datados entre el Campaniforme y el Bronce Final, cuya distribucién por con-
textos se detalla en el cuadro adjunto (tabla 10). Se distribuyen por todo el territorio, con abundantes yacimientos cerca del
litoral y, en el interior, con cierta concentracién en las comarcas centromeridionales y mds dispersos en el resto (fig. 14).

Tabla 10 Distribucién de los objetos de marfil por contextos

Contexto N® piezas NP yacimientos
Campaniforme 7 5
Bronce Valenciano 134 15
Bronce Argdrico +154 5
Bronce Tardio +5 1
Bronce Final +20 4
Indererminado 22 15
Total +342 45

Los precedentes del empleo de marfil en territorio valenciano se encuentran en contextos campaniformes, documen-
tdndose botones de perforacién en V de este material en cinco yacimientos ubicados al sur del rfo Jtcar, cuatro de ellos en
ambiente funerario en cueva (Gats, Pedrera, Cendres y Falguera) y uno en contexto de hdbitat (Arenal de la Costa)™,

En contextos del Bronce Valenciano las piezas de marfil son mds numerosas y se distribuyen por todo el tertitorio, correspondiendo
en su mayor parte a botones, aunque se documentan tipos nuevos. A los materiales ya presentados en un trabajo anterior®? procedentes
de El Picarcho, La Peladilla, Lloma de Betxi, Muntanyeta de Cabrera, Muntanya Assolada, Cagallé del Gegant y Cova de
Bolumini, hay que afiadir otros inéditos, producto de una reciente revisién de materiales depositados en el Museu de Prehistoria de Va-
lencia. Se trata de 16 botones prismdticos largos con dos perforaciones, uno prismdtico corto y otro cénico de Les Raboses, un pequefio
botén cénico de la Pefia de la Duefia, un botén prismdtico largo con doble perforacién de El Pla y un prisma triangular parcialmente
seccionado del Altico de la Hoya, con una ranura que deja porciones en torno a 11 mm y una lengiieta en un extremo, producto del
aserrado de otra porcidn, que en su dia fue publicada como »pieza de hueso, rota por un extremo, que debié afectar a la forma de
prisma wiangular, a la que se le ha saltado una capa longitudinal: en su parte central, en dos de sus caras presenta una profunda ranura
de un mm de ancho, quedando la otra lisa. Mide 25 mm de longitud por 12 de anchura«*’. Por otra parte, la revisién de materiales de
Cabego Navarro depositados en el MARQ) ha oftecido un interesante conjunto de marfil de elefante africano, segtin los andlisis presenta-
dos en este Congreso, consistente en dos piezas acabadas —un colgante recto y largo de seccién rectangular v un botén prismético corto-,
dos matrices —placa y prisma triangular corto—y tres fragmentos de materia prima con sefiales de aserrado. A ello hay que anadir dos
botones prismdticos largos no vistos direccamente, uno procedente de Las Pefiicas®, y otro de la Font de Almaguer, en el que, en la foto

publicada, se observan las lineas de fractura paralelas caracteristicas del laminado del marfil, si bien no se menciona la materia prima®.

2 J. LL Pascual Benito 1995 op cit. (nota 3); J. LI Pascual Benito, Utillaje dseo, adornos e fdolos neoliticos valencianos, Trabajos Varios del Servei
d’Investigacié Prehistorica 94 (Valencia 1998); J. LL Pascual Benito, Los botones de marfil de Falguera, en: O. Garcfa Puchol — J. E. Aura (coords.),
El Abric de la Falguera (Alcoi, Alacant). 8.000 afos de ocupacién humana en la cabecera del rio de Alcoi (Alicante 2006) 269-271.

4 J. LI Pascual Benito 1995 op. cit. (nota 3).
7. Alcdcer, El Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia), ArchPrehistLev 9, 1961, 107 ldm, II, 2.
i
4 J. A. Lépez Padilla 1994 op. cit. (nota 37) 182.
46 1. L. Pitarch, Un botén prismético alargado de la Font d’Almaguer, Saguntum 10, 1970, 81-90 ldim. IV, 2.
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Fig. 13 Mola d’Agres. Secror L. Proceso de fabricacién de las manufacturas de marfil.




Con posterioridad al Bronce Pleno la distribucién de marfil parece reducirse considerablemente, aunque bien pudiera
influir en esa percepcién los escasos conjuntos materiales conocidos. En contextos del Bronce Tardio destaca el variado
conjunto, rodavia inédito, del Cabezo Redondo, del que se ha mencionado la presencia de »marfil en bruto en forma de
rodajas, de un pequeo fragmento de marfil decorado con dngulos dobles formando bandas encerradas en dos circunferen-
cias del departamento IV, de una contera o pomo de apéndice esférico y engarce en espiga del departamento XXIII** y de
un peine con dos amplias perforaciones«*?. Durante el Bronce Final se reduce el repertorio y, aparte de los brazaletes, peines
y mango de la Mola d’Agres, tinicamente se conocen brazaletes, dos fragmentos del Torrellé del Boverot d’Almassora® y
numerosos fragmentos de Pefia Negra I’' y de dos tumbas de la necrépolis de cremacién de Les Moreres, donde existe otra
con un pequefio colgante de »hueso o marfil«®.

Una serie de objetos de marfil se documentan en cuevas, en contextos funerarios aparentemente pre-campaniformes,
a los que no parecen corresponder, dada la presencia en algunos casos de otros materiales que indican ocupaciones poste-
riores. La tipologfa de las piezas —botones, prismas y brazaletes— las sitia en un momento indeterminado del Horizonte
Campaniforme o de la Edad del Bronce. En este caso se encuentran algunos ejemplares ya dados a conocer, como el col-
gante prismdtico y el prisma triangular de Pastora, los botones prismdticos de La Joquera, Santa Maira, Barcella y Cendres,
el brazalete de Pilars™ y otros botones identificados recientemente: uno cénico de la Cova del Racé del Duc, sendos pira-
midales en Covacha Giner y Almuixich, otros dos prismdticos largos en Covacha Giner y Covacha de His, y un fragmento
de brazalete de la Cova del Cingle. Ademds, aunque no hemos podido revisarlos directamente, existen otros botones que
pueden ser de marfil, toda vez que en las imdgenes publicadas se observan las lineas de crecimiento, como sucede en el
piramidal del Covacho 1 de Can Ballester®, o bien presentan una fragmentacidn del dpice por exfoliacién, como ocurre
en el prismdrico de la Cova de Dalt del Tossal de la Font™, en los tres prismdticos cortos de la Esquerda de la Penya de les
Arbones® o en los dos piramidales de [a Cova Santa®,

En el drea argdrica del sur de Alicante se ticnen noticias de la presencia de marfil en cinco yacimientos, llegando
a ser muy abundante en alguno de ellos, como sucede en San Antén, con botones cénicos, un fragmento de peine y
algunos de brazalete, un pequefio arete, pomos sujetos por remaches y dos barras rectangulares; en la Tlleta dels Ban-
yets, con dos brazaletes y varias virutas de niveles de habitacién, un cilindro dentado y 60 botones procedentes de
cuatro sepulturas; en Ladera del Castillo con abundantes botones piramidales y cénicos, brazaletes y otros objetos. En
menor ntimero, el marfil ha sido identificado en Tabaid con cuatro botones —prisméticos y cénico— y un brazalete, y
en Caramoro I con un botén prismdtico largo y numerosos brazaletes™.

Mis al sur, en los yacimientos argdricos de Murcia, destacan los siete botones piramidales grandes de marfil de una
sepultura masculina del Cerro de las Vifias (Coy, Lorca) ademds de uno cénico®, un botén prismdrico y un brazalete del
Cerro de la Campana (Yecla)®, un largo »botén de hueso con decoracién incisa y doble perforacién en Ve, un brazalete
de La Bastida de Carrascoy® y brazaletes de marfil en Puntarrén Chico®, a los que se afiaden las piezas identificadas en
yacimientos de Lorca, citadas en este Congreso, varias cuentas de Los Cipreses y un pomo de Madres Mercedarias.

47 1. A. Lépez Padilla 1995 op. cit. (nota 4) 18.

48 J. A. Lépez Padilla, El wrabajo del hueso, asta y marfil, en: ...Y acumularon tesoros. Mil afios de historia en nuestras derras (Alicante 2001) 250. 255.

# M, Herndndez Pérez, Los Tesoros de Villena — el Cabezo Redondo, en: El Tesoro de Villena. Un descubrimiento de José Marfa Soler, (Villena 2005) 118,
50 G. Clausell, Excavacions i objectes arqueoldgics del Torrellé d’Almassora.Castellé (Almassora 2002) 79.

5 A. Gonzdlez Prats, La necrdpolis de cremacién de Les Moreres (Crevillente, Alicante, Espana) siglos [X~VII a.C. Edicién aparte del III Seminario
Internacional sobre temas fenicios {(Alicante 2002) 337,

52 A, Gonzdlez Prats 2002 op. cit. (nota 51) figs. 64. 81. 162.

%3 1, LL Pascual Benito 1995 op. cit. (nota 3).

L8 Aguilella, Los fabricantes de meral (2500-700 a.C.), en: La provincia de Castellén (Castellén de la Plana 1998) 189-192 foro 190.

55 E Gusi — G. Aguilella, Les ocupacions eneolitiques de la Cova de Dalt del Tossal de la Fonr (Vilafamés, Castells), QuadCast 18, 1998, 53-104 fig. 28, 4.
55 J. A. Soler Diaz, Cuevas de inhumacién multple en la Comunidad Valenciana (Alicante 2002) ldm. 66, 10. 11.

57 B. Marti Oliver, La Cova Santa (Vallada, Valencia), ArchPrehistLev 16, 1981, 159-196 fig. 7, 2. 3.

3 Lépez Padilla 1995 op. cit. (nota 4); B J. Furgus, Colleccié de Treballs del P. J. Furgtis sobre Prehistoria Valenciana, Trabajos Varios del Servei
d’Investigacidé Prehistbrica 5 (Valencia 1937); J. A. Léper Padilla, Marfil, oro, botones y adornos en el drea oriental del pafs de El Argar, MARQ
Arqueologia y Museos 01, 2006, 25-48.

* A. Martinez Rodriguez — J. Ponce — M2, M. Ayala, Las practicas funerarias de la Cultura argdrica en Lorca, Murcia (Murcia 1996).
B0 R. Fonseca 1984/85 op. cit. (nota 20)11-12, pp. 47-55.14m. 1.

61 Ma, M., Ayala 1986 ap. cit. (nota 28).

52 v/ Salvarierra Cuenca 1982 op. cit. (nota 35) 237.
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Fig. 14 Distribucién y densidad de las piczas de marfil en el Pafs Valenciano y dreas limitrofes. Campaniforme: 1 Sima de Ia
Pedrera (Benicull); 2 Cova dels Gats (Alzira); 3 Arenal de la Costa (Ontinyenr); 4 Cova de les Cendres (Moraira-Teulada);
5 Abric de la Falguera (Alcoi). Bronce Valenciano: 6 Pefia de la Duefia (Teresa); 7 Les Raboses (Albalar dels Tarongers); 8
El Picarcho (Camporrables); 9 La Peladilla (Requena); 10 Lloma de Betx{ (Paterna); 11 Muntanyeta de Cabrera (Vedar de
Torrent); 12 Fonrt de PAlmaguer (Alfarb); 13 Muntanya Assolada (Alzira); 14 Altico de la Hoya (Navarrés); 15 El Pla (Pego);
16 Cova de Bolumini (Benimf:li‘Benia.rbeig); 17 Cabego Navarro (Ontinyent); 18 Cagallé del Gegant (Ontinyent); 19 Mola
d’Agres; 20 Las Pefiicas (Villena). Campaniforme/Bronce: 21 Cova de Dale del Tossal de la Font (Vilafamés); 22 Cova Cirat
(Montdn); 23 La Joquera (Castells de la Plana); 24 Can Ballester (la Vall 'Uixd); 25 Covacha Giner (Cullera); 26 Covacha
His (Cullera); 27 Cova del Cingle (Gandia); 28 Cova de [a Solana de P Almuixich (Oliva); 29 Cova Santa (Vallada); 30 Cova
del Racé del Duc (Vilallonga); 31 Cova dels Pilars (Agres); 32 Coves de Santa Maira (Casell de Castells); 33 Cova de Ia Penya
de les Arbones (Parcent); 34 Cova de Ja Pastora (Aleoi); 35 Cova de la Barcella (la Torre de les Massanes), Bronce Argdrico:
36 llleta del Campello; 37 Tabaia (Aspe); 38 Caramoro (Elx); 39 Laderas del Castillo (Callosa del Segura); 40 San Antén
(Orihuela). Bronce Tardio: 41 Cabezo Redondo (Villena), Bronce Final; 42 Torrell del Boverot (Almassora); 43 Les Moreres
(Crevillent); 44 Penya Negra (Crevillent).
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Fig. 15 Distribucién porcentual de los distintos tipos de botones entre los diferentes grupos del Bronce.

En yacimientos argdricos de Almerfa y Granada, las piezas de marfil deben ser en realidad mads numerosas que lo
que muestra [a bibliografia. Los hermanos Siret describieron mds de un centenar en El Argar: cuentas de collar, botones,
vatillas perforadas, cilindro decorado, tabla perforada, placa, piezas en bruto, brazaletes y prismas seccionados®, un botén
piramidal en Gatas®, dos botones, uno de ellos piramidal en Lugarico Viejo®, diez cuentas de marfil y un peine en Fuente
Alamo66, yacimiento del que proceden ademds varias rodajas y deshechos de produccién identificados recientemente®; en
el Cerro de la Virgen (Orce, Granada), abundantes botones de tipologfa variada®; en el Cerro de la Encina (Monachil), un
brazalete y un pequefio colgante prismético™; en el Cerro de los Castejones, un botén piramidal™, en el Cerro de los In-
fantes (Pinos Puente), un brazalete” y en la Covacha de la Presa (Loja), dos botones, uno semisférico y otro piramidal™,

En la Meseta suroriental, el marfil estd presente en diversos yacimientos del Bronce de La Mancha. El mis cercano
a la Mola d’Agres es el cerro de El Cuchillo (Almansa) con un numeroso conjunto de piezas: botones, brazaletes, placas
perforadas y un fragmento curvo’™. En Albacete abunda también en El Acequién, con presencia de botones, brazaletes y
materia prima en proceso de fabricacién, por lo que ha sido considerado como un raller’ ¥, en menor niimero, en la Morra
del Quintanar (Munera), con un brazalete. En Cuenca se mencionan »dos fragmentos de rodajas« y un botén prismdtico
largo en el Cerro del Cuco (Quintanar del Rey)”, y un botén piramidal y un cilindro decorado en la Cueva del Fraile

83 E. Sirec — L. Sirer 1890 op. cit. (nota 19) lims. 25, 41. 48.
%4 B Sirer— L. Siret 1890 op. cit. (nota 19) 222,

% E. Siret — L. Siret 1890 op. cit. (nota 19) l4m. 25, 24, 25.
8 E. Siret — L. Siret 1890 op. cit. (nota 19) lém. 58. 65, 62.
7 C, Liesau en este mismo volumen.

& Uscarescu 1992 op. cit. (nota 25); J. A. Lépez Padilla, Distribucién territorial y consumo de botones de perforacién en Ve en el émbito argdrico,
TrabPrehist 63,2 (Madrid 2006) 93-116.

8 V. Salvatierra Cuenca 1982 op. cit. (nora 35).

70V, Salvatierra Cuenca 1982 op. cit. (nota 35) fig. 16, 7.

"1V, Salvarierra Cuenca 1982 op cit. (nota 35).

7% A. Uscatescu 1992 op. cit. (nota 25),

73 V. Barciela 2006 op. cit. (nota 29); J. A. Lopez Padilla 1994 op. cit. (nota 37).
74 A. Uscatescu 1992 op. cit. (nota 25) 266-267.

7 A. Uscatescu 1992 op. cit. (nota 25 ) 260.

7 H. Romero Salas— J. §. Meseguer, El Cerro del Cuco o de la Coronilla. Un yacimiento del 4rea Suroriental de La Mancha, Actas ] Congreso de His-
toria de Castilla-La Mancha 2 (Toledo 1988) fig. 4; R. Fonseca 1984/85 op. dit. (nota 20) lim, 1 a; Uscarescu 1992 op. cit. (nota 25) 143.
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(Saélices)””. En Ciudad Real destaca el conjunto de botones piramidales, cuentas discoidales, brazaletes y »rodajas en bru-
to« del Cerro de la Encantada (Grandtula de Calatrava)”™®, un botén prismdrico corto y un brazalete de la Motilla de Santa
Marfa del Retamar (Argamasilla de Alba)™ y dos botones piramidales de Castillejo de Bonete (Terrinches)®. En este ripido
repaso bibliogrifico queda patente que en los tres territorios tomados en consideracién se documentan botones, brazaletes y
colgantes, si bien existen notables diferencias en cuanto a la distribucién de determinado tipos (tabla 11). La escasa presencia
de colgantes dificulta cualquier intento comparativo, pero no ocutre asf con el resto de manufacturas.

Tabla 11 Botones y brazaletes de marfil en la Edad del Bronce

O o B. Argdrico
El Cuchillo Brou‘ce Bronce}'\rgﬂnco E Argg}'ico Almerfa Bronce Mancha
Valenciano Sur Alicante Murcia
Granada
niim. ndm. niim. nuim. ntim. | ndm.  nidm, mim. nim. nim. nim
piezas piezas.  piezas. | piezas.  piezas. | piezas. piezas. |  piezas. yac. piezas. yac.
Brazaletes 4 5 2 +7 5 +3 3 +42 5 +6 6
Botones 35 74 12 (S 5 11 3 33 7 29 6
(totales)
Botdn cénico 3 2 2 +9 4 1 1 1 1 1 1
Botdn piramidal - 4 4 +56 2 8 2 18 7 15 5
Botén prismdtico 9 18 4 2 1 1 1 5 2 - 3
corto

Botén prismdtico 23 46 3 1 1 1 1 1 1 4 3
largo

Fmgm.cnro bortén ) 4 3 143 4 e . 8 3 9 2
inder.

Entre los botones documentados en el Bronce Valenciano existe un claro dominio de los prismdticos largos con doble
perforacién —mds de la mitad—, sobre los prismdticos cortos con una perforacién y en torno a la cuarea parte, entre los
que predominan los de pequefio tamafio y base rectangular. El resto de tipos presentes son escasos, algunos piramidales
de buen tamafio con dominio de las bases cuadrangulares sobre las rectangulares, y en menor niimero los cénicos, de un
tamafio muy reducido y documentados solo en la mitad septentrional del territorio. Entre los botones existe gran variedad
en cuanto a tamafio y peso, como ilustran, por ejemplo, los 8,6 gramos del piramidal del Picarcho, frente a los escasos 0,1
gramos del cénico de Pefia de la Duefa.

Sin embargo, en el territorio argdrico el tipo de botén consumido preferentemente fue el piramidal y, a bastante
distancia, el cénico®'. También en el Bronce de La Mancha dominan los piramidales, aunque existe buena presencia de
prismdticos —cortos y largos— y son muy escasos los cénicos (fig. 15), mientras El Cuchillo muestra mayor semejanza con
el Bronce Valenciano por la importancia de los prisméticos, sobre todo, los largos con doble perforacién.

Asimismo, existen diferencias en la distribucidn, el niimero y la frecuencia de los brazaletes. En el Bronce Valenciano
son escasos y solo se documentan en dos yacimientos, mientras en El Argar estdn presentes en doce yacimientos y en La
Mancha, en seis. En el Bronce Valenciano no se documentan brazaletes de seccién lenticular o brazaletes anchos decorados
que, aunque en nimero escaso, estdn presentes en los otros territorios.

"7 M. Dfaz-Andreu, La desigualdad social durante la Edad del Bronce en el sector seprentrional de La Mancha. La cueva del Fraile (Saélices, Cuenca),
ArchPrehistLev 20, 1990, 371 fig. 232.

"8 R, Fanseca 1984/85 op. cit. (nota 20) 11-12, pp.; R. Fonseca, Botones de marfil de perforacién en V del Cerro de la Encantada (Grandtula de Cala-
trava, Ciudad Real. T Congreso de Historia de Castilla-La Mancha 3 (Toledo 1988) 161-168.

R, Colmenarejo — C. Galdn —J. Martinez — . Sénchez, La Motilla de Santa Marfa del Reramar (Argamasilla de Alba, Ciudad Real), Oretum 3, 1987,
79-108 fig. 10, 8; C. Galdn — J. Sinchez, Santa Marfa del Retamar 1984—1994. Jornadas de Arqueologia de Ciudad ( Madrid 1994) 99.

80 L Benftez — H.J. Alvarez — M. Molina — J. Moraleda, Consideraciones acerca del Bronce de la Mancha a partir de la investigacién en la cueva pre-
histérica fortificada de Castillejo de Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Camparias 2003-2003. Actas de las I Jornadas de Arqueologfa de Castilla-La
Mancha, 13 — 17 de diciembre de 2005 (Cuenca 2007) 244.

Bl Lépez Padilla 2006 op. cit. (nota 68) 10.
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En el Bronce Valenciano estdn ausentes algunas manufacturas de marfil presentes en ambientes argdricos o del Bronce
de La Mancha, como las cuentas de collar, los pomos cilindricos sujetos mediante remaches, los cilindros dentados o de-
corados, las varillas perforadas, la tabla perforada y los peines.

En los contextos en los que aparece el marfil encontramos también alguna diferencia. En el Bronce Valenciano son
lugares de hdbitat donde se documenta, en algunos casos con concentracién de productos elaborados (Lloma de Betxi, Les
Raboses), de matrices (Muntanyeta de Cabrera) o de materia prima, o de matrices y productos acabados (Mola d’Agres,
Cabego Navarro, Cendres), mientras que las evidencias funerarias son escasas y parciales (Bolumini), si bien algunos de los
yacimientos funerarios con contexto inseguro podrfan corresponder a este momento.

En el dmbito argdrico, sin embargo, aparte de documentarse en contextos habitacionales resulta frecuente la aparicién
de objetos de marfil en contextos funerarios. En las tumbas con botones de perforacién en V en las que se ha realizado
un andlisis antropolégico —El Argar, Cerro de la Viiias, Laderas del Castillo e Illeta dels Banyets— parecen asociarse a in-
dividuos masculinos de edad adulta 0 madura®. Asimismo, brazaletes y botones de marfil, aunque en menor nimero, se
constatan en ambientes funerarios del Bronce de La Mancha, como sucede en la Cueva del Fraile, con un botén piramidal
procedente de un enterramiento en pithoi*, en la Morra del Quintanar, donde un brazalete con restos de pintura roja
fue hallado en el brazo por encima del codo junto a un brazalete de arquero con dos remaches de plata®, o en la cueva
fortificada de Castillejo de Bonete, donde dos grandes botones piramidales con restos de fibra trenzada de esparto en las
perforaciones se asociaban al hiimero izquierdo de la inhumacién doble —individuos maduros de diagndstico sexual difi-
cil, acompafiados de un brazalete de arquero, dos puiiales, una punta Palmela, un punzén y dos vasos cerdmicos®™.

5. Consideraciones finales

Hasta hace poco, la mayor parte de la investigacién se decantaba mayoritariamente por un origen norteafricano del marfil
yor p g V! p &
peninsular®, pero en los dltimos afos, el avance de las técnicas analiticas y el proyecto desarrollado por Schuhmacher®,
ha permitido avanzar considerablemente en el conocimiento de las especies a las que pertenece el marfil y, por tanto, de
las dreas de donde procede en origen la materia prima, abriendo un nuevo camino en la invest acién sobre las relaciones
P g p
extrapeninsulares durante la Prehistoria reciente. De 1100 objetos de marfil de 140 yacimientos peninsulares recopilados
por ese investigador, se han analizado 50 con resultados sorprendentes.

Las noticias publicadas hasta el momento dibujan un panorama complejo en el uso de marfil de tres especies de
elefante durante el Calcolitico, la mayor parte asidtico (Elephas maximus), con presencia de f6sil (Elephas antiquus) en
Los Millares y de africano de sabana/estepa (Loxodonta africana afvicana) en Leceia®®. Durante el Calcolitico, el marfil se
documenta en los tres principales centros de inicio de la metalurgia —Tajo, Guadalquivir y SE peninsular- y, en segundo
orden, en el Valle del Guadiana, concentrdndose en zonas de estuario, bahfas o puertos naturales, lugares dptimos para
su llegada por via marftima. En opinién de estos investigadores, el marfil asidtico circularfa por la ruta del Mediterrdneo
central y oriental, a través de Siria o Palestina, y el marfil subsahariano, por Ordn via Argelia o por la ruta atldntica desde el
noroeste de Africa. Durante el Campaniforme, el marfil se sigue concentrando en las mismas zonas, con la incorporacién
del Pais Valenciano, y los andlisis de este perfodo indican la mitad de elefante asidtico y la mitad f&sil®.

Durante la Edad del Bronce, la distribucién del marfil se reduce al cuadrante sureste peninsular y a Baleares. Los
andlisis llevados a cabo hasta el momento ponen de manifiesto la presencia en yacimientos argdricos de marfil de elefante
africano de estepa, de elefante asidtico, de elefante fésil y la incorporacién de marfil de hipopétamo, una variedad de mate-
ria prima exponente del gran alcance de los contactos comerciales y de un posible cambio en las regiones de exportacién y
en las vias de suministro, resultando sugestiva la hipétesis de Schuhmacher, que explicarfa la ausencia de marfil en Portugal

¥ Lopez Padilla 2006 op. cit. (nota 68) 111.

% M. Diaz-Andreu 1990 op. cit. (nota 77) 371.

8 A. Uscatescu 1992 op. cit. (nota 25) 262,

85 1, Benfrez — H.J. Alvarez — M. Molina — J. Moraleda 2007 op. cit. (nota 80) 244,

% R. J. Harrison — A. Gilman, Trade in the second and third Millennia B.C. between the Maghreb and Iberia, en: Ancient Europe and the Mediter-
ranean (Warminster 1977).

8 T. X. Schuhmacher, D FG-Projekt: Die Konrakte zwischen der Iberischen Halbinsel und dem Maghreb wihrend des Chalkolithikums und der Frithen
Bronzezeit. Studien zum Austausch von Elfenbein, www.uni—mainz.de/dnwn]uads/]NCENTIUS—BeriCht.pdf, 2008.

8 T. % Schuhmacher —J. L. Cardoso, Ivory Objects from the Chalcolithic Forrification of Leceia (Oeiras), Estudos Arqueoldgicos de Oeiras 15, 2007,
95-118.

8 T, X Schuhmacher 2007 op. cit, (nota 87) 5.
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en estos momentos por el cese de la vfa atldntica desde Marruecos, pasando a ser mds importante la ruta del Mediterrdneo
de Este a Oeste, desde donde, via Ordn, podria circular también el marfil de elefante africano de estepa™,

Respecto a las zonas de entrada en la Penfnsula Ibérica de este comercio maritimo, la distribucién de los hallazgos du-
rante la Edad del Bronce permite comentar algunos aspectos. El marfil se distribuye casi de forma exclusiva en el cuadrante
sureste peninsular en diversos grupos culturales: El Argar, Bronce Valenciano y Bronce de La Mancha, existiendo cierta
concentracién de yacimientos con un gran niimero de piezas de marfil y matrices o evidencias de fabricacién en las zonas
de contacto del norte del territorio argdrico, del sur del Bronce Valenciano y del este de La Mancha (Laderas del Castillo,
llleta del Banyets, Mola d’Agres, Cabeco Navarro y El Cuchillo), donde dos yacimientos argdricos contienen un altfsimo
porcentaje del rotal de los botones de marfil presentes en esa cultura.

No resulta por tanto descabellado pensar en la posibilidad de que una de las zonas litorales de entrada del marfil ex-
trapeninsular se localizara en el 4rea septentrional de la Cultura de El Argar, cerca de la desembocadura del Segura, v que
desde allf se distribuyera de forma radial, hacia el norte al Bronce Valenciano, hacia el oeste al Bronce de La Mancha y
hacia el sur, al resto del territorio argdrico. Todo ello sin negar la posibilidad de entrada por otros puntos entre el norte de
Almeria y el sur de Murcia e, incluso una redistribucién desde los puntos de recepcién primaria, por rutas marftimas mds
secundarias hacia la desembocadura del Jicar o del Turia, donde se detecta cierta concentracién de yacimientos con marfil,
y hacia las Baleares. El control del comercio de marfil por los grupos del norte del territorio argdrico ayudarfa a explicar,
entre otros motivos, el gran desarrollo que alcanza esa zona durante el Bronce Tardfo y Final.

En la distribucién via terrestre del marfil, los cursos fluviales del Segura y Vinalopé se erigen en arteria privilegiada de
comunicacioén en la articulacién del territorio. El Bajo Vinalopé conecta el campo de Alicante con el Bajo Segura y es un
corredor natural entre la costa mediterrdnea y la Meseta por los pasos de Almansa y Caudete. Del Alto Vinalopé salen vias
transversales, el corredor de Beneixama, que conecta con el rfo de Agres y permite la comunicacién con el valle del Serpis,
y el corredor de Montesa, que conduce a las riberas del Jacar y del Turia.

Sea cual sea el punto de entrada a la Peninsula, todo apunta a que el marfil que llega a la Mola d’Agres tenga
una procedencia meridional, del 4mbito de la Cultura del Argar, siguiendo las rutas de comunicacién ya establecidas
anteriormente. Al poblado llegarfa por la via que conecta el Vinalopé con el Serpis, cuencas intensamente pobladas
desde el Neolitico, cuyas poblaciones ya utilizaron con frecuencia ese corredor natural. El poblado se encuentra si-
tuado entre las cuevas de Sarsa y Or, y a escasos metros del mismo transcurre el antiguo camino entre Agres y Muro.
El flujo de materiales de procedencia meridional a esta zona se constata desde los primeros horizontes neoliticos
por la presencia de adornos de esquisto, incrementéndose posteriormente con un importante flujo de minerales que
serdn utilizados para fabricar instrumentos de piedra pulida®. Durante el Campaniforme, a esa circulacién de pro-
ductos de consumo se afiadirdn los metales y el marfil. En la Mola d’Agres se documentan ademds otros elementos
que muestran relaciones con el 4mbito argdrico y rerritorios meridionales, como son el largo pufial de remaches con
enmangue en omega del enterramiento localizado en el gran muro y una pieza de piedra pulimentada que posible-
mente proceda del valle del Vinalops”.

En definitiva, la presencia en la Mola d‘Agres de un taller de transformacién de materias duras de origen animal, entre
las que el matfil de elefante cobra importancia por el niimero de restos y su significado, la avalan como un activo centro de
produccién de bienes de alto valor social e ideoldgico. Se trata de una actividad de la que se obtiene un producto que ex-
cede las necesidades de la pequefia comunidad local y que, en forma de adorno acabado o de matrices para su fabricacién,
supondrfa un preciado bien de intercambio con el que conseguir favores, vinculos u otros bienes materiales, destinado por
tanto a abastecer la demanda de las élites de la comarca de un producto fordneo y singular, que gozarfa de escaso reparto
social y serfa exponente de prestigio y lujo.

90T X. Schuhmacher 2007 op cit. (nota 87).

! T. Orozco-Kohler, Aprovisionamiento e Intercambio. Andlisis petroldgico del urillaje pulimentado en la Prehistoria Reciente del Pais Valenciano
(Espafia), BARIntSer 867 (Oxford 2000).

2 E. Grau Almero — M2 A, Marti Bonafé —J. L. Peia Sdnchez — J. LL Pascual Benito — G. Pérez Jord4 — M= D. Lépez Gila 2004 op. cit. (nota 6) 79.
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RESUMENES
E taller de marfil del Bronce Pleno de la Mola dAgres (Alicante)

La presencia de un numeroso conjunto de objetos de marfil en el sector I de la Mola d‘Agres, entre los que existe materia
prima en bruto, piezas en proceso de fabricacién y diversos productos acabados (botones de perforacién en V, colgantes y
brazaletes), nos ofrece una visién del yacimiento como centro de produccién de adornos de matfil destinados a abastecer
la demanda de las élites de la comarca, al tiempo que permite aproximarnos al proceso de fabricacién y a la tecnologia
empleada por los artesanos del Bronce Pleno.

Se repasan también los hallazgos de marfil del Pafs Valenciano y regiones limitrofes, mostrdndose las diferencias y semejan-
zas entre el Bronce argdrico, Bronce Valenciano y Bronce de La Mancha, y se especula sobre las posibles zonas de llegada
y vias de circulacién de este producto extrapeninsular.

EL_’ﬁ'néez'Jzyemr&eimng der Mittleren Bronzezeit der Mola dAgres (Alicante)

Der Komplex von zahlreichen Elfenbeinobjekten im Sekror I der Mola d'Agres, darunter auch Rohmarterial sowie halb-
fertige und vollendete Produkte (Knipfe mit V-formiger Durchbohrung, Anhiéinger und Armringe) bietet ein Bild der
Siedlung als Produktionszentrum fiir Elfenbeinschmuckstiicke, die dazu gedacht waren, die Nachfrage der lokalen Eliten
zu decken. Gleichzeitig erlaubr der Befund eine Anniherung an den Fabrikationsprozess und die von den Handwerkern
des Bronce Pleno verwendeten Technologien.

Auflerdem behandelt der Beitrag die Elfenbeinfunde des Pais Valenciano und angrenzender Gebiete, sowie die Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten zwischen der Argar-Bronzezeit, dem Bronce Valenciano und der Bronzezeit der Mancha und
stellt Hypothesen iiber mégliche Ankunftszonen und Austauschrouten dieses extra-peninsularen Produkes auf.

A Middle Bronze Age Ivory Workshop in the Mola dAgres (Alicante)

The presence of numerous ivory pieces in the Mola d’Agres, amongst which we find raw ivory, pieces in process of fabrica-
tion and various finished products (V-buttons, pendants and bracelets) strongly suggests considering this site a production
centre of ivory ornaments catering to the demands of regional elites. At the same time the site provides some valuable
insight into the process of fabrication and the technology employed by artisans during the Middle Bronze Age.

The paper also reviews findings of ivory in the Valencian country and adjacent regions, pointing out the differences and
similarities between Argaric Bronze, Valencian Bronze and Mancha Bronze cultures, and speculating on the possible trade
routes and import areas by means of which this product reached the Iberian Peninsula.

Procedencia de las figuras: fig. 1: composicién J. LL Pascual Benito, segtin ]. L. Pefia, M. Enrique, E. Grau y M= A, Mart{
1996 op. cit., Memoria grifica figs. 2. 5 (seccién C-C’) y 14: modificadas; figs. 2—14: fotos y dibujos J. L1, Pascual Benito;
fig. 15 composicién J. LI Pascual Benito.

Direccién del autor: Josep Llufs Pascual Benito, Servei d’Investigacié Prehistorica, Museu de Prehistoria de Valencia,
C/ Corona, 36, E-46003 Valencia; E-mail: josep.ll.pascual@uv.es
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